












Общество с ограншчепной ответственностью <ТСЛ>
(ООО (ТСЛ>>)

Испытательная лаборатория

Тчеr
Safetv
LаЬоЁаtоrу комнаты }l! 3-18, этаж l, помещение l , этаж 2, комнаты Nл 1- 15

телефон: + (а822) 45-21 -1'l :, е-mаil: in Ibiri) il tSl.rIt

Уникальный номер записи об цrlи в РАЛ: RA.RU,2l нн55

ю ь
Руково ъи.А
17 ию 5г

Протокол испытанпй Л! 0б20255725-ТСЛ L7 uюня2

мп

HalrMeHoBaHпe образцд пспытаншя:
l. | Наименование пDодукции: Брюки детские, Размер 116; Кол З44РСК0020

1.2 Резчльтаты идентиф и и ocMoTDa обDазцов:
Изделпя для детей и подростков.
Брюки детские. Размер l16; Кол 344Рск0020
Брюки л.llя ма.lъчика однотонные, прямого сиJryэт4 средней посадки, с притачным поясом, с застежками

в виде молнии. обм9танной петли и пуговиtщ, крм lл,зделия обработаны, декоративные элемеlтгы отсугстъ}.Iот.

2. заказчик: АкционЕрноЕ оБщЕство "инновАционныЙ нАучно-производствЕнныЙ
цЕнтр тЕкстиJIьноЙ и лЕгкоЙ промыIIlJiЕнности,,, инн: 772569б758, огрн:
1l07746485758. Место нахождевия и адрес места осуществления д9ятельности: ll9071, Российская
Фелерация, город Москва, улица Орджоникидзе, дом l2. Телефон: +'l495'17'74З08, Электроннм почта:
iпfо@iпрсtIр,ru

3. Изготовитель:Россия

4. Дополнительная пнформачпя от заказчика: Отсутствует

5, Цель шспытаний: Прокзводственный контоль

6. Обозначение н HaltMeHoBaHиe норматllвно-технич€скшх докуменmв, на соответствие которым
проводятся испытанпя:
ТР ТС 007/20l l "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

7. Направление Лs: 0б20255548-ТСЛ от 0б.06.2025 г.

8, Аrсг отбора образчов: Не предоставлен

9. .Ц,ата посryпления образцов в ИЛ: б июня 2025 г

l0. .Щата пачала rr окончания пспытsнкй: б тlюня2025г. - l7 шоня 2025г. По адресу места осуществления
лабораторной деятельности: l70012, Россия, Тверская область, город Тверь, улица 26 Июня, лОlr 24,

комнаты Nч 3-18, этаж l, помещение l, этаж 2, комнаты ф 1-15

llllllIlllllшпl]illlш Р.rуrБт.в rcпqмr. ýфrcхро.!,пФс . frI прФюлq ра!росгрlФФ ФDю
м пр.дoФ.пшс з.Е?Wоч сrбрвlш полrсрп9тлс BctМr

l l l0007640273

ил ооо "тсл,
Протýкол испытаяий N9 0620255725-ТСЛ от 17 июня 2025 г

Адрес места нахожления:
l700l2, Россия, Тверская область, rород Тверь, улица 26 Июня, лом 24,

комнаты Nэ 3-18, этаж l
Адрес места осуществлениrI деятельности:

l700l2, Россия, Тверскм область, город Тверь, улича26 Июlrя, дом 24,

lI
;\ /



ll. Св€деЁия о прпменяемых средствах пзм€ренпй и испытят€JIьном оборуловании, при проведении
пспытанпй:

Ана.lIизатор жидкости JIк}минесчентно-фотометрический, Флюорат-02-5М, 0l68-СИ-ТСЛ; зав. Ns8473;
срок действующей поверки до l 1.0З.202б

Барометр - анероид , М-98, 0345-СИ-ТСЛ; зав. JФ212; срок действуюцей поверки до 25.02.2027
Весы для статшческого взвешивания, АХ 200, 0034-СИ-ТСЛ; зав. JфD 439500l54; срок действуошей

поверки до 30.01.2026
Весы неавтоматшческого действия, АF224RСЕ, 0З02-СИ-ТСЛ; зав. M128976086; срок действ},Iощей

поверки до |7 .|2,2025
Весы веавтоматltческого действия, GН-202, 0420-СИ-ТСЛ; зав. N9l5l l2805; срок действующей поверки

до |1 ,|2.2025
Весы неавтоматrтческого действия, НТ 224 RCE, 0068-СИ-ТСЛ; зав. Nsl31986039; срок действуюцей

поверки до 30.01,2026
Колба мерна, с одной меткой и пришлифованной пробкой, 2-10-2, 0l06-СИ-ТСЛ; зав. N9б/н
Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой,2-100-2,0109-СИ-ТСЛ; зав. t{!б/н
Колба мерная с опной меткой и пришлифоваrтной пробкой, 2-200-2, 01 l l -СИ-ТСЛ; зав. Nsбiн
Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой, 2-50-2, 0l08-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Комп,текс аппаратно-программный для мед}tцинскю( исследований, <Хроматэк-кристалл 5000>, птп 2,

0356-СИ-ТСЛ; зав. Nsl952203; срок действующей поверки до l2.01.2026
КомtL,,Iекс аппаратно-программный для медицинскlr( исследований, Хроматзк-кристалл 5000

(исполнение 2) ПИД-|,ПИД-2,0444-СИ-ТСЛ; зав. Np205264l; срок действующей поверки до 01.1 1.2025
Комплекс аппаратво-программный для медицинских исследований, Хроматэк-кристалл 5000

(исполнение 2) ПИД-l, ПИД-2, 0445-СИ-ТСЛ; заs. ]ф2052249; срок лействующей поверки до 0l,l 1.2025
Микрошприц для газовой хроматографии, SGE-Ckomatec-02- l0 мкл., 0082-СИ-ТСЛ; зав. N1746054;

срок действ1+ощей поверки ло 24.02.2026
Микрошпрвц JuIя газовой хроматографии, SGЕ-Сhrоmаtес-O2- 10 мкл., 0083-СИ-ТСЛ; зав. Л!l74б057;

срок действующей поверкп ло 07,11.2025
Пипетка граryированная, 1-1-2-1 ,0l59-СИ-ТСЛ; зав. Nрб/н

Пипетка гралуtлрованная, 1-1-2-10, 0243-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пипетка градушрованная, 1-1-2-2, 0l33-СИ-ТСЛ; зав. Nеб/н
Пипетка градуированная, 1-1-2-5, 0l35-СИ-ТСЛ; зав..Nэб/н
Пипетка гралуированная, 1-2-2-10, 0l37-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пипетка rрадуированнм, 3- 1-2- 1 ,0l3l-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пипетка мерная 25 мл, полный слив Тип 2, 0207-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Прибор комбинироваrтный (термогигрометр), testo б08-Нl, 0504-СИ-ТСЛ; зав. Nэ83523933; срок

действующей поверки до l7.12.2025
Прибор комбинированrый (термогигрометр), testo б08-Нl, 0505-СИ-ТСЛ; зав, tФ8З524З30; срок

действуощей поверки до l7.12.2025
Пробирка мерная, П-2-|0-|412З,0l5l _СИ-ТСЛ; зав. N9б/н
Секундомер элекгрокный, Иrrгегрм C-0l, 0227-СИ-ТСЛ; зав. Ns406304; срок действующей поверки до

|,7 .02.2026
Спекгрофотометр, сФ-5б, 0459-си-тсЛ; зав. Nеl000б; срок действующей поверки до l|.02,2026
Термогигрометр, ИВА-6А, 0З29-СИ-ТСЛ; зав. Nо53З4; срок действующей поверки ло l2.01.2026
Щилинлр мерный, 1-10-2, 0l20_СИ-ТСЛ; зав. ЛЪб/н
I_{илинлр меркый, 1-100-2, 0l23-СИ-ТСЛ; зав. ЛЪб/н

Цилиндр мерный, 1-25-2, 012l-СИ-ТСЛ; зав. Nэб/н
I_{илиндр мерный, 1-250-2, 0l24_СИ-ТСЛ; зав. Л!б/н
Щилинлр мерный, 1-50-2, 0l22-СИ-ТСЛ; зав. ЛЪб/н

Цилиядр мершlй, 3-500-2, 0l25-сИ-ТСЛ; зав. Л!б/н
Цилиндр мерный, Тцп 1-100-2,0156_СИ-ТСЛ; зав. r{9б/н
Водяная баня, NUVE BS 402, 0022-ио-ТсЛ; зав. NsO5-0l53; срок действующей атгестациц до 28.07.2025

l2. Обозначение и наlrм€нование нормативно-техническlrх документов, устанавJIrrвsющих м€тодпкп
шспытаний:

Ivfи( 4.1.зl71-14_ Газохроматографrческое определение ацетальдегщIа, ацетона, метилацетатa
метанолц этанола, мет}tлакрилата, метплметакрплата, зтилакрплата, l,IзобутилакрЕпата, бутrrлакрl-tлата,
бутилметакрилата, тоJryола, стирола, а-метиJIстирола в воде и водных вытяжках из материалов рапличного состава

МУк 4.1.3166-14. Газохроматографиtlеское определение гексана, гептапа, ацета.льдегида, ацетона,
метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрил{ н-пропанола, Е-проm{лацетата, бутилачетата,

lilllilllillllш llllilIl |il
Рс]улlтrп псБrт!юф ].фюФ,ро!!,lя G !,mх прсюrолс, рr.прФrршr,отtr тýльlФ

н! пl,.досгrt .ш&Iс зЕтоtrюl фрвD{ подчлl)тя. яспквшrl l 1000764027з
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изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-

метЙстирола в воде и водньп вытяжках из материiIлов рiвличного состава

мук 4.1.126з-03. М";;;;;;;:Йшческие фаюоры, Измерение массовой концент?ации Феяолов

общихиЛетУчихфлУоРим.'р*""*п""",одо""пробахrмтьевойводыиводыпоВер)(ностныхиподземных
источников водопользования

ГоСТ 22648-'71п.з.6, пластмассы, Методы определенt1,1 гигиекических показателей

мук 4.1.зl69,t4. Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата,

диэтилфталата, пибутллфталатЦ ОуЙЁЪ".йОi-'"та, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в воде и водных

вытяжках из матерцалов различного состава

13. Рез льтаты ltспытаний:
метод всп

\,Iук.t,l,зl71-14

N,lyK 4.1.зl71-14

lvlyK.1,1,3 l66-1.1lrl

мук 4.1.зl66-14I4]

N,lyK 4.1.3l66_14I,1]

MyK.1,1,3l66-14tr]

]\IyK 4.1.1263-03tl"||

MyK,1.1.зl66-14tr]

гос,г 226-18-77 n.3,612, 4]

мук ,1,1.зl66-|4l4]

N,IyK 4,1.зl69-14lr]

не болес 0.02

не более 0,25

Не более 0,5

Нс боlrее 0.2

нс более 0.02

Не более 0,05

Не более 0.1

не более 0.5

нс болес 0.2

Нс более 0.2

l le боrес l ,5

показ8 опод

Мсгилмсrакрилат

Спирт бутиловый

Спшрт мgгиловый

Стирол

Ксилолы (смесь
изоN{сров)

Фенол (суоrмя
обшпх фепоrов)

Толуол

ВиtlиJацетшt

дцgliц ьдсrид

ДимgгиJперсфтаJl
ат

Рыбкина Е. В
l5 Оформил протOкол пспы

м г/дмз

rtг/дrr3

rt г/дrt3

мйм3

lrt,/;llt3

лrг/дIrr3

мг/дм3

мr/дмз

лrг/д:rt3

м гlдм3

rt г"дrt3

l - Недейсгвующаrотменевная мqlодихs испьrmllиП

; _ ;;;й;;;rйй*и на *ные обьск,ы испшгаяfiЯ (водяые, возryшкше аьпfit*и, !,одельвые среды)

3 - Измiрения проводятс, за пределами диапазона lBMep'€MbD( концеtгФ&цtй, указанных в мgюдш(е

4 - Испоьуется лругое оборудоsалие/реакrиsш, чем змвлено в мgюдllке

5 - огклонсние от методихи по тр€бо8алlоо закачика

6 - Результат oыдаlt в coo.".r"onn 
" 

р*r"-a"]Jо"п-осд lv, sвцl'llОs-gФ от 24.12.202l г. в аиде: "меяее нижней rраяицы опредсления по

меrоЙке/ОА", в ви.ry отсцстэия 8яалптическоm сигяsла ва прибор€,

7 - Указавный aryнкг НД отличаgтсл от yKа3artнom в ОА s сввй с применением актуального эквивалеrrrяоm НД,

*сЕедеви'приведенысправочно(дЛяознахомления)итребУют}точнояиявдокумекте,усталавливающемтребованя.rкиспытуемойпро'ryшЦи

Информацuя, соdерrrсаlцаяся в пунюпах Ll; 2; 3; 4: ý; 8, преdосmамепа заказччко

l4. Условия проведенlля испытаниЙ: Температура: 20,5 - 23,4 'с, Давление: l00,1 - l00,2кпа,

Влажность: 31.2 - 68,9 о/о,

Напряжение в сети: 21б.0 - 2?5.0 в. частота в сsти: 49,0 - 50,0 гц,

llllllll lLlllшil lllшlll lil

танпй: Делопроизводитель ИсtъгательноЙ паборатории

l7 rпоня 2025 г.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА испытлниЙ

l l 100076402?з

ил ооо "гсл,
il"й-п пй".r*r* л.0620255725-тсл сг l7 Еюм 2025 г

МФилакрилат

резчльтlт Hopnra *

Содср;канис
вешеqтва в пробе

n!eitee 0.005
Содсряtание

вещссгва в пробо
мsнсе 0.005
Содсржание

всшесгва в пробе
Mcrree 0.005

СодерхаItис
всщества в пробе

мснсе 0.05
Содсрiкавие

вецесгва в пробе
ý!енее 0.005
СодержаrIис

всц9ýтва в пробе
мепсс 0.005

0.1 lз + 0.0l t

Со.чсржание
вецесгва в пробс

менее 0.005
Mcllee 0.05

Содсрrканuе
вещества в пробе

менес 0.05
Со,,lержаrtис

всцсства в пробе
llспее 0.005

I
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