










общество с ограниченной ответственностью <тсл>
(ООО (ТСЛ))

Испытательная лаборатория
Алрес места нахождения:

170012, Россия, Тверская область, горол Тверь, улича 2б Июня, дом 24,
, комнаты Nе 3-18, этаж l

Алрес места осуществлеtlия деятельности;
l70012, Россия, Тверскм область, город Тверь, улица 26 Июня, дом 24,

комнаты N9 3-18, этаж l, помещение [, этаж 2, комнаты Ns 1-15
телефон: +7 (4822) 45-27-77;' e-mail: info@iltsI.rLl

УникалььIй номер заrп,rси об акФедитации в РАЛ: RA.RU.2lHH55

},твЕ к)
Руково

и.л
l l июня 5г

Протокол испытаний .]\lb 0б20255580-ТСЛ от I июня 2

l. HaпMeBoBaHlte образца liспытанпя:
1.1 Наименов пDолчкlIилl Брюки школьные на флисе со стрфlками, Размер l28 - б шт. Дата
изготовления: 2024 г. Код 344PCK00I3 !
1.2 Результаты идекгификации и осмоmа образцов:
Брюки школьные на флисе со стрелками однотонные, прямого сшIуэта, средней посадки, с застежкой на

обмётаннl+о петJIю, пуговицу и молнию, с прорезными карманами на лицевой стороне, с наклаJlными карманами ца
оборотной стороне, края издепия обработаlш, лекоративные элементы отсутствуют.

2. заказчик: АкционЕрноЕ оБщЕство "инновАционныЙ нАучно_производствЕнныЙ
цЕнтр тЕкстильноЙ и лЕгкоЙ промыl_tlлЕнности,,, инн: 7725696758, огрн:
l l07746485758. Место нахождения и адрес Mecm осуществления деятельности: l1907[, Российская
Фелерачия, город Москва, улича Орлжоникидзе, дом l2. Телефон: +'l495'7'l'14З08, Электронная почта:
info@inpctlp.ru

3. и]готовите-пь: Россия

4.,д,ополнrrтельная ивформация от заказчllка: отсутствует

5. Цель шспыlаншй: Прои,зводственный контоль

6. Обозначенше я напмеповднн€ нормативно_технпческllх документов, нд cooTвeтcтBtle которым
проводятся llспытанпя;
ТР ТС 007/20l l "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

7. Направление Л}: 062025537l-ТСЛ от 04.06.2025 г

8. Акг отбора образцов: Не предоставлен

9. Дата посryпления образцов в ИJI:4 шоrrя 2025 г.

Тчеr
Safetv
Labofatory

,1#

l0. Дата начала и окончанпя испытаннй: 4 июня 2025г. - l l шоня 2025г. по адресу места осуществлениrl

лабораторной деятельности: 170012, Россия, Тверская область, город Тверь, улича 2б Июня, дом 24,

комнаты J,{! 3-18, этаж l, помещение l, этаж 2, комнаты J,[s 1-15

llll|illlilllllil ll]l] lil]l]l
РсзуФптt ясшЁ r.Фшпрr!ш. ! 

"юI 
прФюл., рlспрФ.ршпом толrrо

ш пр.дост!.л.ш. I!!зшolr обр.зцц подr.ргвуп. rcлш,аifl
l l l000?6l5394

ил ооо "тсл"
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ll. Сведенпя о прпменяемых средствах шзмерений и пспытдтельном оборудованпп, при проведении
пспытанпй:

Анализатор жидкости люминесчентно-фотометрическиЬ Флюорат-02-5М, 0l68_СИ_ТСЛ; зав. Nч8473;
срок действующей поверкц до l 1.0з.2026

Баромет - анероид , М_98, 0З45-СИ-ТСЛ; зав, ]Ф2l2; срок действующей поверки до 25.02.2027
Весы для статиttеского взвешиваниJI, Ах 200, 00з4-си-ТСЛ; зав. Л!D 439500l54; срок действующей

поверки ло 30.0l,2026
Весы неавтоматического действия, АF224RСЕ, 0302-СИ-ТСЛ; зав, Nчl28976086; срок действующей

поверкх до l7.|2.2025
Весы яеавтоматическоm действия, GH-202, 0420-СИ-ТСЛ; зав. Nчl5112805; срок действующей поверки

ло 11 .12.2025
Весы неавтоматического действия, нТ 224 RCE, 0068-СИ-ТСЛ; зав. Nol3l986039; срок действующей

поверки до З0.01.2026
Колба меряая с одной меткой и пришлифованной пробкой, 2-10-2,0106-СИ-ТСЛ; зав. J{sб/н

Колба мерная с олной меткой и пришлифованной пробкой, 2- 100-2, 0l09-СИ-ТСЛ; зав. ЛjIб/н

Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой, 2-200-2, 0l l l-СИ-ТСЛ; зав. Nэб/н
Колба мернм с олной меткой и пришлифованчой пробкой, 2-50-2, 0l08-СИ-ТСЛ; зав. Nqб/н
Комплекс аппаратно-программный для медицинскж исследоваяий, (Хроматэк-кристалл 5000>, тлrп 2,

035б-СИ-ТСЛ; зав. Jtэl952203; срок лействующей поверкll до |Z,0l,2026
Комгrпекс аппаратно-программный для медицинскlr( исследованпй, Хроматэк-кристалл 5000

(исполнение 2) ПИД-l, ПИД-2, 0444-СИ-ТСЛ; зав. Nр2052б4l; срок лействующей поверки до 01.11.2025
Комплекс аппаратно-программный для медицинскю( исследований, Хроматэк-кристалл 5000

(исполнение 2) ПИД-l,IМД-2, И45-СИ-ТСЛ; зав. N€052249; срок действующей поверки до 01.1 1.2025
Микрошприц для газовой хроматографии, SGE-Chromatec-O2- l0 мкл., 0082-СИ-ТСЛ; зав. JФl74б054;

срок действующей поверки ло 24.02.2026
Микрошприц для газовой хроматографии, SCE-ChTomatec-02- l0 мкл., 0083-СИ-ТСЛ; зав. Nl746057;

срок действующей поверки ло 07.11.2025
Пипетка гра.ryированная, 1-1-2-1, 0l 59-СИ-ТСЛ; зав. ]фб/н
Пипетка градуированная, 1-1-2-10, 0243-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пипетка гралуированная, 1-1-2-2, 0l33-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пипетка граryированная, 1-1-2-5, 0l35-СИ-ТСЛ; зав. J{sб/н

Пипетка гра.ryированная, 1-2-2-10, 0l37-СИ-ТСЛ; зав. ЛЪб/н

Пипетка гралуированим, З-1-2-1 ,0l3l-СИ-ТСЛ; зав. Лэб/н
Пипетка мерная 25 мл, полный слив Тип 2, 0207-СИ-ТСЛ; зав. Nоб/н
Прибор комбинированrшй (термогигрометр), testo 608-Hl, 0504-СИ-ТСЛ; зав. N98З5239З3; срок

действующей поверки до 11.12.2025
Прибор комбинированный (термогигрометр), testo 608-Hl, 0505-СИ-ТСЛ; зав. Nэ83524330; срок

действующей поверки до l7.12.2025
Пробирка мерная, П-2- 10- 14i23, 0l5l -СИ-ТСЛ; зав. }{эб/н

Секунломер электронный, Интеграл C-Ol, 0227-СИ-ТСЛ; зав. N9406304; срок действующей поверки до
1,7 .02,2026

Спектрофотометр, СФ-56, 0459-СИ-ТСЛ; зав. Ng2l000б; срок действующей поверки до |l,02.2026
Термогигрометр, ИВА-6А, 0З29-СИ-ТСЛ; зав. Nч5334; срк действующей поверки ло l2.01.2026
I_{илиндр мерlый, 1-10-2, 0l20-СИ-ТСЛ; зав. Мб/н
Щrrлинлр меркый, 1-100_2, 0123-СИ-ТСЛ; зав. Nзб/н

Щилинлр мерный, 1 -25-2, 0 l 2 l -СИ-ТСЛ; зав. Nлб/к
I_{rшинлр мершIй, 1-250-2, 0l24-СИ_ТСЛ; зав. Хеб/н
L{rrлинлр мерьrй, 1-50_2, 0l22_СИ-ТСЛ; зав. Nэ6/н

Цилиндр мерtшй, З-500-2, 0125_СИ-ТСЛ; зав. Nэб/н
Цилиндр мерЕый, Тип l-'l00-2, 0l5б-СИ_ТСЛ; зав. Nчб/н
Вомнм баня, NUVE BS 402, 0022-ИО-ТСЛ; зав. NsO5-0l53; срок действрощей аттестацши до 28.07.2025

l2. обознячение ]t напменовrнпе нормативно-технIlческих документов, ус.lтнавливающих методики
испыта]iий:

МУк 4.1_зl71-14. Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетон4 мстилацетата,
метанола] этанола, метилакрttлаIа, мет}шметакрилата, этилакрилата, изобутилакрилата, бути.лакрилата,
бутилметакрилата, тоJryола, стирол4 а-метlrлстирола в воде и водньж вытяжках lтз материалов разлиtlного состава

МУК 4.1.З166-14. Газохроматографическое определение гексана, геггана, ацетальдегнда, ацетона,
метlUIацетата, этилацетат4 метанола, изопропанола, акрrl,лонлfтрила, н-пропаRола, н-пропилацетата, бутилацетата,

Р.зуrrтrfl псmrruцй, rФпсfiрlrшс ! уюх прmлоп., репроflрrшr, mDiо
яl пр.досti!л.пfr. цrйзпфu образщ подrерrв}ъ. шrс.гrшl{l l l00076l53и
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изобутанола, н-буmнола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, а.пьфа-

метилстирола в воде и водньж вытяжках из материалов раплшtного состава
МУК 4.1.12бЗ-03. Мето,щl коrпроля, Хим}п{еские факгоры. Измерение массовой конценlрации фенолов

общих и леryчю< ф,туоршиетрич€ским методом в пробах пггьевой воды и воды поверхностньrх и подземных
источников водопользования

ГОСТ 22648-77 п.3.6. Пластмассы. Методы определени.я гиIиеническю( показателей
Мук 4.1.зlб9-14. Газохроматографическое определение дIfft етилфталата, диметилтерефталата,

диэтплфталата, л,ибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоlсгилфталата в воде и водных
вытяжкж из материаJIов раплшlного состава

таты пспытапltil:
ll еп ытI l.| я я

Мстилакрила:г

Мсгилмсгакрилат

Спирт бlтиловьtй

Сцирт мсrиловый

Стирол

Кси,,rолы (смесь
изомеров)

Фелол (сумма
общtrх фенолов)

мук 4.1.3l71-14

мук 4.1.3l71-14

м}к 4.1.з l66-14t4]

мук 4.1.3l66_14{4]

мук 4.1.3l66-14I4]

мйм3

мг/щt3

ltгhrrt3

мг/д!tз

Содержаttие
sсщ9ства в пробс

менее 0,005
Содержаtlие

всщ9ства в проб€
мснсс 0.005
Солержание

8ешества в лробе
lreHec 0.005
Содержаяие

вещества в Ilробе
lteнce 0.05

Со]ержаrlие
вещества в llробе

менее 0,005
Содержанлс

вещесгва в лробе
мсцсс 0.005

tle болес 0.25

не бо.qое 0.5

l]c болсс 0,2

не боле9 0.02

мук 4.1.3l66_14t4l мг/дv3 Не болсе 0.05

мук 4.1.1263-0зЕ,4l мг/дм3 0.159 + 0.0lб lle более 0.1

Содерrкапtе
То.]lуол МУК 4.1.З166-14lа] мг/дм3 вецесгва в пробе tle более 0.5

менее 0.005
Виtlи-rацgтат ГоСТ 226,18-77 п,3,6tr,а] лtг/дtrt3 N,leнee 0.05 l Ie боле9 0,2

Содерlкмпе
Ацgгальдегид МУк4.1.з166-14(1] мг/дм3 всщесгва в лробе llебо.rее0,2

менее 0,05
Со,лерiкапие7]иrtсти"tтерефr,аr мук4,!.зl69-14trl \tгi'f\tз вещ9ства в пробе llc бо.rее L5
lteHee 0,005

l - l lслсftстsую ulая/отrйенеп l ltя :!tстодиха лсllытаниri
2 - Р{сllросlрsхеllис \,сll]дltхll tla лные объскты испыlшlllй (водныс, воз]lушныс вьtгяжtill. моrrс-цьные сред1,1)

З - I1]rlсренпя прово;цтся зir Ilpc,lcJatlll ,1llillja]oHa п]\lспясмых ьLlllц(lпраш{ll, ) hirliнных в ttolo,fxxe
] - }lсIх);lьз\стся .lp\ гое оборt,,iOваIlllе/рсал-пtвы, че\l ,аяв;lсно в \!cIo:lпKe
5 - (}гкlоIIеtll,с оl MeTo,lttxл lKr требоваrrrл() ,]аltil]чttка

6 _ I'сзультат выjlаl| в соответfiали с разъясlIсвпями ФСД Л! 58,177l()5-ЕФ от 24 l2 202] г. в вилс: "Mellcc I!ижl!еil граtlllllы опрслс]lсll!tя по
rtctu,LltKeo,\',BBILlJolJ}lLlBllяaIa'llllltчcLtioIocllIllJlirHaпpll6,,n(
7 - Ухцtапныl-i Il\ll}.г НД от]lltчпстся от\каlанного в ОД в свя]ll с IlplIltellcHлart акп,а]lьного ]хвl!sа]еllтllого lIД,

Информацuя, соdержалцмся в пytKttlax 1.1; 2; 3;1; 5; 8, преdосmамена заказчuком

14. Условия проведения пспь!танпй: Температура: 22.4 "С.,Щавление: l00.5 кПа. ВЛаЖНОСТЬ:42.9 9/о

Напряжение в сети: 2l 1.0 В. Частота в сети: 50.0 Гц.

/a
15. оформпл liiото*ол Еспытаншй: ,Щелопроизволитель испытатсльной лаборатории

Рыбкина Е. В, \н, Il июня 2025 г.
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Стршица Л9 ] вЗ

Ilоказатель 1-1робоподготовка Dд.ltrм Результат Нормв*

мйм3

tIc болсс 0.02








