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Протокол испытаний

N9 А/Об от 1О Gентября 2O2L года

наименование заказчика :

Открытое а кционерное общесгво <<И н новационн ыЙ науч но-производствен н ы Й

центр текстильной и легкой промышленности>>

мрес заказчика:

119071, г. Москвэ, ул. Орджоникидзе, д.L2, с-гр.2

Наименование образца: Одеяло пиовое

Шифр образца: 226РСК00О6/2

Количество переданных единиц мя испытаний: 1 шт.
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ob@bask.ru



f|aTa передачи образца: 18.08.2021

Дата окончания испытаниЙ: 10.09.2021

Программа испытаний образцов Приложение N91 от 05.08.202l г. к

flоговору N9 1-05082021 от 05.08.2021
г.

План и методы отбора образцов: Образцы определены фаtсгором
наличия At<т приема-передачи
образцов б/н

Климатические усповия
проведения испытаний:
Относительная влажность воздуха 65* 5оlо

Темпераryра воздуха 20t 2ос
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Nчшифра
226рск0006/2

Нормативные значения
показателя: Погрешность заключение

значение
по

показателю
/ 2 качество

изм.
2. гост
3. стс

метода

объем
(поверхностная

плотность)
гост з811-72

989
масса наполнителя

ГосТ ЗOз32-2015 п

6.6

о,5о%
68,42 70%

пухYо

4,24
перо % 0Fо%

о,5о%
27,з4

превышает

].5% - не

может
относится к

пуховому

наполнителю

l категории

состав наполнителя
EN 12934, гост

зO3з2-2015

прочее %

состав наполнителя
EN 12934, lDFВ Part

I4
средний

размер пера

гусь-угка

50/50
Видовая

принадлежность
EN 12934
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N9

пlп

L

1 2 г/м2 280

7 2 г 1г

3 1

о//о

о//о

о//о

4 2 см
3,6

5 2



состав сырья

9О% пух, lОYо

мелкгое

ное

не

соответствует

перышко

наименование
катеl-ории

наполнителя

гусиный,

пуховый соответствует

не

Проверка
соответствия
маркировки
наполнителя

0,6 кг
не

соответствует
масса

наполнителя

отсуrствует
не

соответствует

гост з03з2-2015

ссылка на

стандарт

определены

не

Пылевые кJIещи факт наличия

гост 30з32-2015,
п.6.8, EN ].16]., lDFB

Part 4

Массовая доля
влаги в наполнитслс

Влагопоглощение
lDFB Part 18-D (EN

1з54з-2001)
зL%

больше 50Пухопроницаемость
ткани чехла

шт EN 12132-1

Кислородное число EN 1162, |DFB Part 7

4

6 1

5%

7 1

8 2 о//о
9,L

9 2 о//о

10 2

11 1
Lo,4



мм
EN 1162, lDFB Part

11,
Мрность

2о1,4сопротивления

490
lDFВ Раrt 10

Коэффициент

упругости
наполнителя

ед.

рН водного
экстракта lDFВ Part 06

рН водного
экстракта ткани гост lso зо71.2оL1

5

250
1,2 1

Vпппднь трплпRпгrl 0.91
M--L/t T1J z

1,4 2

6,7
15 1

6,7
16 1



Протокол 13/06 Определение состава и классификация наполнителя
(IDFB Part 3, EN 12131/EN 12934)

Классификация по EN L2934

пух 68,42%

перо 4,24Уо

прочие элементы 27,34О/о

Состав по EN 12LзL

пуховый кластер % 65,16

Ворс % 25,65

перо водоплаваючl,ей птицы % 3,89

ломаные и поврежденные перья 7о 2,зз

крупные перья %

сухопугная птицаYо 1,13

Шлейс%

3асор % 1,84

Всего % 100,00

100,00 %

классиф

Видовая принадлежность

ryсь st,LY"

утка 47,8Уо

сухопутная птица l,LЗУо
100,0 %

6

Классификация по EN 12934
элементы

водоплавающих птиц

прочие

элементы

пуховый кластер % 65,16

ворс, разрешенный в пухе: 5% от пухового
кластера % з,26

ворс, свыше разрешенных 5% от пухового
кластера % z

Всего пчхаУо 68,42



з,89перья водоплавающей птицы %

поврежденные перья водоплавающей птицы и

0,з5ПеРЬеВОе ВОЛОКНО, РаЗРеШеННОе В ПеРЬЯХ ПТИЦУо

I,97
Перьевое волокно и поврежденные перья сверх

разрешенных 9%

Шлейс%

4,24Всего пераУо
Крупные перья %

1,1зСУХОПУГНаЯ ПТИЦаYо

1,84Засор Y"

27,з4Всего прочих элементов %

перечень иmытательного оборудования, Средсгв измерений и Сгандартных образцов - в соответствии с требованиями нормативных документов,

регламентирующих мегоды испытаний.
Протокол испытаниЙ расflространяется только на обрФцы, подвергнугые испытанияt,t.

воспроизведение даннокt протокола ислытаний разрешается только в форме полного фотоФафического факСимиЛе.
Перепечатка протокола испытаний без разрешения ООО "МСК' не допусrается.

Испытания провели:

Результаты испытаний проверил

Протокол составлен на 7 страницах

Карасева Т.А.

0 Богданова О.С.
,,ъ
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